Technische Informationen

Material-Verwechslungsprifung (PMI-Test)

Die Material-Verwechslungsprifungen — oder auch PMI-Test
(Positiv Material Identifikation) genannt — sind fir die
Riickverfolgbarkeit von Bauteilen von hoher Bedeutung.
Diese zerstérungsfreie Untersuchung dient zum Nachweis
der im Werkstoff vorhandenen Legierungsbestandteile zur
Bestéatigung der im 3.1-Zeugnis enthaltenen Schmelzanalyse
des Werkstoffes. Dies ist wichtig, da Materialverwechslungen
zu erheblichen Schéaden fihren kénnen und deswegen in
sicherheitsrelevanten Anwendungen unbedingt vermieden
werden missen. Es sind zwei verschiedene Testverfahren
bei Schutzrohren gebrauchlich:

B Rontgenfluoreszenzanalyse (RFA)

Die Réntgenfluoreszenzanalyse regt durch Réntgenstrahlung
die Atome des Schutzrohrwerkstoffes zur Eigenstrahlung an,
ohne die Metalloberflache zu beschadigen.

Die Wellenldnge und Intensitét der emittierten Strahlung ist
wiederum ein Maf3 fir die enthaltenen Legierungselemente
und ihre Konzentration.

Identifizierbare Elemente:

Stahle: Nb/Cb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, W
Cu-Werkstoffe: Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Zr
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B Optische-Emissions-Spektrometrie (OES)

Bei der Spektralanalyse wird zwischen Schutzrohroberflache
und einer Wolfram-Elektrode im Testgerat ein Lichtbogen
gezundet, dessen Spektrum Aufschluss auf die Legie-
rungselemente einschlieBlich Kohlenstoff — qualitativ wie
quantitativ — zulasst.

Fir die OES charakteristisch ist hierbei die auf dem
Werkstlick verbleibende Brandmarke von ca. 5 mm [0,020"]
Durchmesser.

Identifizierbare Elemente:

Stahle: Al, C, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb/Cb, Ni, B S, Si, Ti, W
Cu-Werkstoffe: Al, Be, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Si, Sn,
Zn, Zr

PMI-Test: Spektralanalyse an einem Flanschschutzrohr
Typ TW10

Die verschiedenen Schutzrohrtypen bedingen durch ihren unterschiedlichen Aufbau und den daraus resultierenden
Priifméglichkeiten eine unterschiedliche Anzahl von Priifpunkten 1.

Schutzrohrtyp Réntgenfluoreszenzanalyse (RFA) Spektralanalyse (OES)

TW10, TW55-7 3 Prifpunkte
B Schutzrohr

B Flansch

B SchweiBnahtoberseite

TW15, TW20, TW25, TW30, TW31,
TW50, TW55-6

TW35, TW45

1 Prifpunkt
m Schutzrohr

3 Prifpunkte
B Schutzrohr

B Anschlussstiick (Gewinde)

B Bodenstlck

3 Prufpunkte
B Schutzrohr
B Flansch

B Bodenstlick

2 Prifpunkte
B Schutzrohr
B Bodenstick

3 Prufpunkte
B Schutzrohr

TW40

TW70-K

TW70-L, TW70-M

B Flansch / Anschlussstiick (Gewinde)

B Bodenstlick

1) Zusatzliche Priifungen auf Anfrage
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2 Prifpunkte
B Schutzrohr
B Flansch

1 Prifpunkt
B Schutzrohr

2 Prufpunkte
B Schutzrohr
B Anschlussstiick (Gewinde)

2 Prifpunkte
B Schutzrohr
B Flansch

1 Prufpunkt
m Schutzrohr

2 Prufpunkte
B Schutzrohr
B Anschlussstiick (Gewinde)

Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.

Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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